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Kennzahlen und Standorte

Kloth -Senking Metallgießerei , 

Hildesheim

Druckgusswerk Fritz Völkel , 

Wuppertal

DGT Druckgießtechnik , 

Radevormwald

Concordiahütte , 

Bendorf

KSM Castings Wernigerode GmbH,

Wernigerode

KSM Castings CZ a.s ., 

Hrádek nad Nisou , Tschechien

KSM Castings Dongfang , 

Changchun, China

Gesamtumsatz:

Mitarbeiter:

Produktions -

Technologien:

Qualitätsstandards:

341 Mio. Euro (GJ 2009)

2.360

Druckguss

Kokillenguss

Gegendruck -Kokillenguss

Niederdruck -Sandguss

Simultane Entwicklung

System -Entwicklung

DIN EN ISO 14001:2005

DIN EN ISO 9001:2000

DIN EN ISO/TS 16949:2002
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2,6% , BMW1,7% , Bosch

1,0 % , ZF

5,9% , China 9,6% , Benteler

16,0% , Daimler34,4% , Volkswagen

2,1% , Ford

2,3% , Getrag

2,4% , Mann+Hummel

3,8% , SHW

8,3% , Audi

5,2% , TRW

4,2% , Sonstige

1,0 % , Porsche

Gesamt : 341 Millionen ú

Gesamtumsatz nach Kunden GJ 2009
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Verfahren Vorhandener Maschinenpark

Druckguss

Kokillenguss

Á95 Druckgusszellen mit Schließkräften von 400 bis 2.700t

Niederdruck -Sandguss

Bearbeitung

Á24 verkettete Bearbeitungslinien mit insgesamt
33 Bearbeitungszentren und Sondermaschinen
(Rundtakt -Anlagen, flexible Fertigungsmodule)

Á49 CNC Bearbeitungszentren

Á8 Drehkreuze mit 59 Gießmaschinen

Á2 Linearlinien mit je 6 Gießmaschinen

Á9 CPC-Fertigungsanlagen

Á1 Kipp -Kokillengusslinie mit 5 Gießmaschinen

Á1 Zelle für Prototypen und Hightech -Produkte

Fertigungseinrichtungen
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Mechanisch - technische Bauteileigenschaften

Rm

Rp0,2

[N/mm 2]

A5

[%]

270

180

7

Al Si11

250

150

5

Al Si11

Gegendruck -
Kokillenguss

210

110

15

Al Si11 Mg

Kokillenguss

240

180

6

Al Mg5 Si2 Mn

290

170

6

Al Mg5 Si2 Mn

230

180

6

Al Si10 Mg wa

220

130

3

Al Si10 Mg 

Al Si12 (Cu)

220

180

2

Al Si9 Cu3

220

120

2

Al Mg5 Si2Mn

260

170

6

RR 350

300

215

3

Al Si7 Mg0,6

310

260

2

Al Si9 Cu2

330

260

3

Al Si7 Mg0,3

320

260

10

Niederdruck -
Sandguss

Druckguss
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Lastenheft

3D-Konstruktion 
im virtuellen 

Bauraum

Topologieopti -
mierung mit 
OptiStruct

FE-Analyse

Formfüll - und
Erstarrungssimulation

Erstellung CAD -Modell
Fertigteil

Systementwicklung
Durchführung 
von Tests und 

Prüfungen Prototypen aus NDSG, Druckguss und CPC                 

Montage von Prototypen

und Kleinserien

Produktentwicklung

KSM Castings als Full - Service - Supplier


