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Innovative Anwendung 

von 

Aluminium-Schmiedeteilen
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Innovationen im Bereich

ÅBauteilbeanspruchung

ÅErhöhung Warmfestigkeit

ÅChemische Beständigkeit

ÅSchmieden komplexer       

Bauteilgeometrien

Umformsimulation

(bei grundsätzlicher Gewichtsoptimierung)
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Ausstattung

Motor / Antrieb Karosserie

Räder / Fahrwerk

Aluminiumanteil in europäischen Pkw
Jahr

Quelle: Gesamtanteil der Aluminiumindustrie (GDA) im Aluminiumkurier 1/2008
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Knetlegierungen

Gusslegierungen

Alutex

AluXtrem

Mechanische Eigenschaften von Aluminium
Vergleich von Guss- zu Knetlegierungen

AluHigh
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Werkstoffeigenschaften

Aluminium-Knetlegierungen
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Druckguss

Sandguss

gering mittel hoch

Schmieden

(vollautomatisch)*

Thixoforming

Schmieden

Verfahrensvergleich

Coba Press
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Bauteilbeanspruchung

Die LEIBER-Entwicklung:

�x Auslegung als Aluminium-

Schmiedeteil nach 

Lastenheft

�x Werkstoff-Auswahl

�x FEM-Berechnung mit

Kunden-Lastfall

�x Ergebnis: 30% leichter als 

das Referenzteil

Aufgabe: Substitution von Stahl


